
検査項目対応表
◎必須 〇対象(いずれかの蓋で実施) △対象(試験省略可) -非対象

φ600mmマンホール蓋 小型マンホール防護蓋 φ350mm鋳鉄製桝蓋 小型汚水桝防護蓋

T-25 T-14 T-8 T-25 T-14 T-14 T-8 底板 公道用 宅地用

△ △ ◎ △ △ △ △ ー △
210kN 120kN 70kN 210kN 120kN 60kN 35kN 60kN

たわみ：1.3mm以下

残留たわみ：0.3mm以下

△ △ ◎ △ △ △ △ ー △ △ △
700kN 400kN 250kN 700kN 400kN 200kN 120kN 200kN

割れ・ひび割れ等の異常は無いか
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー △ △

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー △ △ △
専用バール1本によって蓋は通常通り開閉できるか

△ △ ◎ △ △ △ △ ー △ △ △
蓋を360度旋回、180度転回しても外れないか

△ △ ◎ △ △ △ △ ー

△ △ ◎ △ △

△ △ ◎ △ △

△ △ ◎ △ △

△ △ ◎ △ △

△ △ △ △ △

○ ○

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ー △ △ △

別紙-1の寸法を満足するか

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ー △ △ △

きず・鋳巣・その他有害な欠陥は無いか

塗装に泡・ふくれ・塗り残し・その他欠点は無いか

別図-2および

申請図面のとおりか
ー △

【引張り強さ】600N/mm2以上

【伸び】8～15%

ー △

210以上

ー △

80%以上

ー △

0.8g以下

◎ ◎ ー ◎ ー ー

◎ ◎ ー ◎ ー ー

◎ ◎ ー ◎ ー ー

◎ ◎ ー ◎ ー ー

表示 蓋裏に(1)～(3)が表示されているか

再検査（蓋）
不合格となった場合は残り2個で試験を行い、

2個とも合格しなければならない

ー ー ◎

ー ー ◎

ー ー ◎

ー ー ◎

ー ー ◎

表示

再検査

製品実体切出し-腐食試験

製品実体切出し-黒鉛球状化率判定試験

Yブロック-腐食試験

製品実体切出し-引張り及び伸び試験

製品実体切出し-硬さ試験

材料検査

○

形状・寸法検査

質量検査

外観検査

○

○

○

割れ・ひび割れ等の異常は無いか

○

○

耐スリップ性試験

転落防止性試験-耐荷重強さ試験

寸法測定

質量測定

蓋の逸脱防止性試験

蓋の開閉性試験

蓋のがたつき防止性試験

荷重たわみ試験

転落防止性試験-耐揚圧荷重強さ試験

耐荷重試験 ○

○

○

○

○

試験内容 試験内容

ー ー

きず・鋳巣・その他有害な欠陥は無いか

塗装に泡・ふくれ・塗り残し・その他欠点は無いか

160kN
割れ・ひび割れ等の異常は無いか

がたつきはないか（目視・打音(金属音)）

専用バール1本によって蓋は通常通り開閉できるか

蓋を180度転回しても外れないか

別紙-1の寸法を満足するか

ー

G-3
試験内容

耐スリップ標準

試験内容

検査名 試験名 JISG-4

○

○

蓋の底が枠に接触していないか（目視）

がたつきはないか（目視・打音(金属音)）

たわみ：2.2mm以下

残留たわみ：0.1mm以下

専用バール1本によって蓋は通常通り開閉できるか

専用バール以外のもので簡単に開かないか

傾斜地盤においても水平地盤と同様の

性能を持つための配慮事項を説明

蓋を360度旋回、180度転回しても外れないか

蓋：235以上 枠：210以上

投影面積(m2)×0.38MPa×1 000 [kN]
脱落・破損などの異常は無いか

昇降用手持ちはしごとして使用できる構造か

4.5kN以上
脱落・破損などの異常は無いか

別紙-1の寸法を満足するか

（別紙-1の注4～7は満たしているか）

きず・鋳巣・その他有害な欠陥は無いか

塗装に泡・ふくれ・塗り残し・その他欠点は無いか

○

○

たわみ：1.3mm以下

残留たわみ：0.1mm以下

割れ・ひび割れ等の異常は無いか

○

○

○

○

Yブロック-黒鉛球状化率判定試験

【引張り強さ】蓋：700N/mm2以上

       枠：600N/mm2以上

【伸び】蓋：5～12% 枠：8～15%

Yブロック-硬さ試験

別図-2および

申請図面のとおりか

別図-3および

申請図面のとおりか

Yブロック-引張り及び伸び試験

△

△

◎

標準蓋と同等

外観

80%以上

浮上高さ：20mm以下

蓋を360度旋回、180度転回しても外れないか

蓋裏に(1)～(4)が表示されているか

T-25/T-14は以上に加え(5)が表示されているか

別図-2および

申請図面のとおりか
△

△

△

◎

蓋：0.5g以下 枠：0.8g以下

○

○

蓋：0.5g以下 枠：0.8g以下 0.8g以下

【引張り強さ】600N/mm2以上

【伸び】8～15%

210以上

80%以上

△

△

△

△

専用バール以外のもので簡単に開かないか

別図-2および

申請図面のとおりか

荷重強さ検査

形状・寸法検査

不合格となった場合は残り２個で試験を行い、

２個とも合格しなければならない

△

△

ー

通常使用においてスリップしないことを証明

【引張り強さ】630N/mm2以上

【伸び】4～13%

210以上

別紙-1の寸法を満足するか

きず・鋳巣・その他有害な欠陥は無いか

塗装に泡・ふくれ・塗り残し・その他欠点は無いか

圧縮強度試験

外観

【引張り強さ】630N/mm2以上

【伸び】4～13%

0.6g以下

80%以上

210以上

蓋裏に(1)～(3)が表示されているか

不合格となった場合は残り2個で試験を行い、

2個とも合格しなければならない

不合格となった場合は残り２個で試験を行い、

２個とも合格しなければならない

90MPa以上

35MPa以上

蓋裏に(1)～(5)が表示されているか

85kN以上

別紙-2の寸法を満足するか

ひび割れ・欠け・その他有害な欠陥は無いか
申請図面のとおりか

底板に（１）～（３）が表示されているか。

【引張り強さ】蓋：700N/mm2以上

       枠：600N/mm2以上

【伸び】蓋：5～12% 枠：8～15%

蓋：235以上 枠：210以上

80%以上
○

○

不合格となった場合は残り２個で試験を行い、

２個とも合格しなければならない

質量：55kg以下

△

80%以上

0.6g以下

がたつきはないか（目視・打音(金属音)）

専用バール1本によって蓋は通常通り開閉できるか

解錠しないか

蓋と枠との段差(残留高さ)：10mm以下

60kN～106kNの範囲内で錠が破損するか

錠より先にちょう番が破損しないか

G-4に合致した防食対応が可能であることを証明

△

防食性能

寸法測定

耐荷重試験

曲げ強度試験

外観検査

構造・性能検査

内圧低下後の蓋収納性試験

傾斜設置時の内圧低下後の蓋収納性

蓋浮上時の車両通行試験

蓋の耐揚圧荷重強さ試験

蓋の浮上高さ試験

蓋の不法開放防止性試験


